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de la granulométrie et autres parametres
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Résumé — La méthode de décomposition modale (MDM) a été¢ développée pour extraire d’une courbe
granulométrique ses composantes lognormales, et leurs proportions dans 1’échantillon analysé. Pour les
études des eaux souterraines, on récupére des échantillons de sol de classe 4 ou 5, remaniés a trés remaniés.
Malgré le remaniement, la MDM récupére 1’information sur la stratification. Elle permet alors de bien
prédire la conductivité hydraulique, en tenant compte de cette stratification, une information clé pour bien
comprendre la migration de I’eau souterraine. De plus, la MDM peut analyser la distribution des valeurs
d’autres paramétres géotechniques.

Mots clés : décomposition modale / granulométrie / perméabilité / stratification

Abstract — Modal decomposition method: quantitative description of particle size distribution and
other parameters. The modal decomposition method (MDM) was developed to extract from a grain size
distribution curve its lognormal components and their proportions in the analysed sample. For groundwater
studies, the recovered soil samples belong to classes 4 and 5, thus are remoulded or highly remoulded. Even
if they are remoulded, the MDM can recover the information about stratification. This enables a good
prediction of the hydraulic conductivity, taking into account this stratification, a key information for a
correct understanding of groundwater migration. In addition, the MDM can analyse the distribution of the

values of other geotechnical parameters.

Keywords: modal decomposition / grain size distribution / permeability / stratification

1 Introduction

Pour toute étude géotechnique ou hydrogéologique, des
analyses granulométriques sont réalisées par tamisage et
sédimentation. Les résultats des analyses sont utilisés pour
classer le sol, vérifier ses propriétés par rapport aux exigences
d’un cahier des charges. On obtient aussi des informations qui
sont utilisées pour prédire certaines propriétés, par exemple, la
conductivité hydraulique saturée K, (m/s) du matériau, ou
encore, si le sol n’a pas de plasticité, sa surface spécifique, Sg
(Chapuis et Légaré, 1992).

Cependant, une courbe granulométrique contient beaucoup
plus d’informations utiles pour comprendre 1’origine du
matériau, prédire ses propriétés mécaniques et hydrauliques,
saturées et non saturées (Chapuis, 2016). Néanmoins, il faut
d’abord extraire cette information puis la compléter par le
facteur de forme des grains (RF, roundness factor), et la
valeur in situ de la porosité, n, qu’il faut comparer aux
valeurs extrémes que peut prendre la porosité de ce matériau a
1”¢état le plus lache, ny,, et a 1”état le plus dense, ny,;, (Chapuis,
2012a).

* Auteur de correspondance : robert.chapuis@polymtl.ca

L’article montre comment décomposer une courbe
granulométrique en 1, 2 ou 3 composantes lognormales, avec
leurs proportions. Il donne ensuite des exemples d’études
réalisables avec 1’aide de la décomposition modale pour
analyser des distributions d’autres paramétres.

2 Probléeme de qualité des échantillons

Le probléme initial est apparu avec les forages réalisés par
des puisatiers pour des études hydrogéologiques. Les sols
aquiferes sont échantillonnés par des tubes a paroi épaisse,
comme les cuilléres fendues, ce qui donne des échantillons
remaniés, de classe 4. Les classes 1 a 5 ont été définies en
géotechnique (Tab. 1), pas en hydrogéologie. Pendant leurs
forages, les puisatiers peuvent aussi prélever des échantillons
de classe 5 avec une « pompe a sable ».

Les échantillons de sol aquifére, de classe4 ou 5, sont
souvent des mélanges de fines strates, qui deviennent invisibles
dans I’échantillon remani¢. La stratification subhorizontale est
la régle et pas D’exception dans les aquiféres formés
d’alluvions. Les essais de laboratoire sur de tels échantillons
composés et remaniés ne reflétent pas les propriétés in situ, qui
sont influencées par la stratification dont le role est important.
Pour les projets avec une composante hydrogéologique, une
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Tableau 1. Les 5 classes d’échantillons, les outils échantillonneurs et les propriétés pouvant étre évaluées.

Classe  Type d’échantillon ou d’outil échantillonneur a b ¢ d e f g h i j

1 Bloc taillé ou échantillonneur a piston stationnaire, X X X X X X X X X X
diameétre 73 mm minimum (aquitards)

2 Autres échantillonneurs a paroi mince dans un sol plastique (aquitard) x x X X X X X X X

3 Tube a paroi mince dans un sol non plastique (aquifere) X X X X  xE X xt X

4 Tube a paroi épaisse, type cuillére fendue (aquitards ou aquiferes) X X xt X xt x£

5 Echantillons composites prélevés dans des puits d’exploration ou avec  x xt X X+

une tarieére (aquitards ou aquiferes)

Colonne a=stratigraphie générale ; b =stratigraphie détaillée ; c=granulométrie ; d=1limites d’Atterberg ; e=indice de compacité f=poids
volumique ; g=teneur en eau massique ; h=perméabilité i=compressibilité j=résistance au cisaillement.

stratigraphie détaillée est nécessaire car les couches grossiéres
sont des autoroutes pour 1’eau et les contaminants.

On voit au tableau 1 que les granulométries des
échantillons de classe4 ou 5 sont déterminées avec une
représentativité plus ou moins bonne. Si le projet vise a évaluer
la capacité d’une formation alluvionnaire a fournir du sable et
gravier qui sera utilisé comme remblai, la granulométrie sur
des échantillons de classe 5 est adéquate. Cependant, pour un
projet d’hydrogéologie, la granulométrie sera inadéquate parce
que les échantillonnages de classes 4 et 5 ont fait disparaitre
I’information sur la stratification du sol échantillonné.

Jusqu’a récemment, il n’existait pas de méthode pour
extraire ’information sur les strates dans un échantillon de
classe4 ou 5. Cette lacune a été comblée récemment (Chapuis
et al., 2014) par une méthode de décomposition modale
(MDM) qui extrait d’une courbe granulométrique ses
composantes (une par strate), avec leurs proportions. Cette
technique de MDM s’est révélée trés utile pour diverses
applications, qui ont fait I’objet d’un ouvrage récent (Chapuis,
2016).

3 Méthode de décomposition modale

La méthode de décomposition modale (MDM) a été
développée suite a plusieurs observations scientifiques, d’une
part, et surtout a cause du besoin d’analyser de fagon cohérente
des centaines de courbes obtenues pour de grands projets,
d’autre part. La MDM est utilisable pour les courbes
granulométriques et aussi pour les courbes de distribution
des valeurs d’autres paramétres.

En géotechnique, la granulométrie est obtenue par
tamisage (échantillons de 300g a plus de 1000kg) et
sédimentation (spécimens de 50 a 100g). Elle est tracée
comme le pourcentage p de la masse solide qui est inférieur a la
taille d (mm) versus log (d). On obtient ainsi une courbe p(d)
qui représente une fonction cumulative ou GSDC, définie
comme ’intégrale de la distribution de la densité de probabilité
des tailles (histogramme), courbe rarement tracée et utilisée.
Par définition, d;, est la taille telle que 10% de la masse
solide de I’échantillon est formé de particules de tailles
inférieures a d;.

En géologie, la granulométrie est tracée comme p versus
d(d)=—log, (d) ou d est en millimétres (Udden, 1914;
Wentworth, 1922; Krumbein, 1938). Lorsque le graphe
apparait comme une série de segments, chacun d’eux peut

étre vu comme le résultat de plusieurs facteurs tels que: les
différentes zones sources, le mode de transport, les types
d’érosion et de dépot des grains. Cette interprétation visuelle
des graphes log-phi est incertaine (Christiansen et al., 1984 ;
Sengupta et al., 1991). Les techniques graphiques dépendent
de l’opérateur et sont jugées inexactes (Middleton, 1976;
Ashley, 1978).

Les géologues utilisent des lois normales, lognormales,
hyperboliques, fractales, etc. (Mercier, 2013). On utilise en
théorie les moments statistiques pour définir les valeurs de
S paramétres : moyenne, médiane, variance, coefficient de
dissymétrie (skewness) et coefficient d’aplatissement (kurto-
sis). En pratique, les 5 valeurs sont estimées par des formules
approximatives qui sont correctes uniquement si la granulo-
métrie respecte le modéle, et qui impliquent les tailles ds, d,
d>s, dso, dzs, dgq et dos, soit 7points de la courbe pour
5 parametres. Le résultat est qualitatif. On le compleéte par des
adjectifs ou des indices qui décrivent comment la granulomé-
trie s’écarte du modeéle. D’un point de vue mathématique, ces
méthodes dépendent de I’opérateur et de ses hypothéses, et
semblent peu performantes dans le cas des courbes asymé-
triques ou polymodales.

On peut aussi supposer que la granulométrie mesurée est la
somme de plusieurs distributions lognormales (Chapuis ef al.,
2014). Examinons le mélange de trois strates dans un
échantillon de classe4 ou 5. Le pourcentage de la masse
solide qui est plus petite que la taille d est p[In (d/1 mm)]=p [In
(D)] pour ce mélange, In étant le logarithme Népérien, p;[In
D], p>[In D] et p3[In D] pour chacun des trois sols. Donc, si m;
(G=1, 2 ou 3) est le pourcentage des solides qui appartenait
initialement a la strate n°j, on obtient:

p [InD] = mp, [InD] + myp,[InD] + m3p;[InD]. (1)

Par définition la somme des m; vaut 1 (100 %). L’équation (1)
est utilisée pour résoudre le probléme direct qui est celui de
produire, avec 3 sols, un mélange qui aura des caractéristiques
souhaitées. C’est le probléme résolu pour établir des formula-
tions pour du béton de ciment ou du béton bitumineux. Le
probléme inverse, c’est-a-dire trouver quels sols composent un
mélange, et dans quelles proportions, est un probléme plus
complexe a résoudre. C’est une solution de ce probléme qui a été
présentée par Chapuis et al. (2014), et qui est résumée ci-apres.

Dans I’équation (1), pour un sol naturel ou un matériau
concassé, on va supposer que chaque fonction p; [In d] est
lognormale. Cette hypothése est pratique pour couvrir toute la
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gamme trés large des tailles de particules, en particulier pour
les GSDCs ayant une forme de S. Parce que la GSDC définit le
produit final d’une série de processus, tels que : la fragmenta-
tion par diverses méthodes, le transport et 1’érosion par 1’eau
douce, I’eau salée et le vent, I’altération, etc. un argument
mathématique suggere qu’une fonction lognormale, unimo-
dale ou multimodale, devrait décrire le résultat final (Doeglas,
1946 ; Folk et Ward, 1957 ; Visher, 1969 ; Clark, 1976).

Une variable aléatoire x suit une loi de distribution
lognormale si y=In (x) suit une loi de distribution normale
(gaussienne) d’espérance u et d’écart-type o (ou de variance o).
La distribution de In(D) suit alors une densité¢ de probabilité

normale pour x >0
1 Inx — u)?
fl:.0) exp [— M} @)

B oV2m 202

La fonction de répartition, ou GSDC, du pourcentage
passant versus d, donc p [In D], est:

pIn)] =5+ e |21,

oV2

ou erf est la fonction erreur. Pour la granulométrie totale, on
obtient alors:

pln(D) = Zm Gryer|™o) @

(3)

La GSDC est alors décrite par une équation ayant de 1 a
3 modes, donc un ensemble de 2, 5 ou 8 paramétres, soit de 0 a
2 pour les pourcentages m;j, car 2m; =1, et de 2 4 6 pour les ; et
;. On pourrait aussi utiliser une décomposition a 4 modes, soit
11 parametres, mais selon 1’expérience de 1’auteur, il semble
adéquat de limiter la décomposition modale a 3 modes.

En pratique, la décomposition modale procéde avec la
méthode des moindres carrés ordinaires (Chapuis ez al., 2014).
Plusieurs exemples de décomposition modale ont été présentés
dans Chapuis et al. (2014) pour de I’argile et des couches
individuelles de sable: celles-ci donnent des distributions
unimodales (2 parametres). Par comparaison, des échantillons
de classe 4 (cuillére fendue), ou de classe S (en vrac), dans
lesquels des couches sont mélangées par échantillonnage ou
excavation, manipulation, et transport, donnent 2 ou 3 modes.

On présente ici un exemple d’échantillon de classe 5 (35 kg)
prélevé dans une excavation. La courbe granulométrique
(GSDC) obtenue compte 14 points (Fig. 1). Son ondulation
indique la présence de plusieurs strates. La figure 2 montre la
densité de probabilité, f, définie a partir des points expérimentaux
(data=données du laboratoire), par la formule suivante :

pIn(Di-1)] — p[In(Dy)]

fIn(D); pu, 0= 2 (InD;_, — InD;)
pIn(Di)] = p [In(Dy;1)] (5)
2 (h’lD, - 1I1D,‘+1)

Les valeurs d; sont celles des tailles successives (tamisage
et sédimentation). L’indice i varie de 1 (plus grande taille) a &V,
la plus petite taille. L’équation (5) fonctionne de i=2 a (N-1),

100% e &
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Fig. 1. Granulométrie d’un échantillon de classe 5 prélevé dans une
excavation.
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Fig. 2. Densité de probabilité, échantillon de classe 5 prélevé dans
une excavation.

en interpolation, et pas en extrapolation aux deux extrémités de
la GSDC. Les points tirés de I’équation (5) donnent le nombre
de pics ou modes (strates) dans I’échantillon. Les données
expérimentales (Eq. (5)) indiquent 2 pics nets et un 3° pic
intermédiaire moins marqué.La MDM procede ensuite selon
les 5 étapes suivantes :

— on trace la courbe granulométrique expérimentale (Fig. 1)
et la densité de probabilité expérimentale (Eq. (5), Fig. 2).
Cette derni¢re donne le nombre de pics ;

—les positions des pics aident a trouver des valeurs
préliminaires pour les espérances w; et les écart-types o;
(Eq. (4)). En diminuant @, on déplace le pic n°1 sur la
gauche alors qu’en augmentant 1, on déplace le pic n°1
vers la droite, etc. ;

— I’étalement des valeurs expérimentales autour de chaque
pic (Fig. 2) aide a trouver une valeur préliminaire pour
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chaque o;. En augmentant la valeur de o4, on augmente
I’étalement autour du pic n°1, etc;

— les valeurs préliminaires des p; et o; sont utilisées comme
points de départ pour trouver le meilleur ajustement
entre les données expérimentales et 1’équation théorique
(Eq. (4)), avec la méthode ordinaire des moindres carrés
dont la LSE est définie par 1’équation (6);

— on trace les résultats de la LSE dans le graphe de la courbe
granulométrique expérimentale (Fig. 1) et dans celui de la
densité de probabilité expérimentale (Fig. 2).

LSE(mj, u;,07) = z]\/:{pexp[xi] - Z {mjpj(xi)} } . (6)

i=1 Jj=1

Le minimum de la LSE peut étre trouvé par divers codes
numériques, incluant le «solveur» du logiciel Excel, ce qui
fournit les valeurs des inconnues m;, i €t 0.

Pour I’exemple des figures 1 et 2, la MDM trouve 3 modes,
avec les valeurs suivantes pour les paramétres : m;=0,423,
u1=-—1,143, 0,=0,548 ; m,=0,021, u,=0,175, 0,=0,135 ;
et m3=0,555, u3=2,045, 03=0,768. On obtient ainsi une
description mathématique de la GSDC.

On note sur les figures 1 et 2 que les données
expérimentales sont bien ajustées par le modele théorique
sauf pour la partie des gros éléments (28 mm et plus), dont le
pourcentage est imprécis dans un tel échantillon, méme s’il fait
35kg.

La MDM représente la courbe granulométrique par une
équation mathématique. Cette capacité est utile quand on
doit évaluer les caractéristiques physiques d’une formation
aquiféere ou aquitard a I’aide d’une série de courbes
granulométriques. Des exemples de plusieurs formations
aquiferes stratifiées sont présentés brievement par Chapuis
(2013). Dans ce cas, les quantifications incluent 1’anisotropie
de la conductivité hydraulique, K, et donnent une image claire
des propriétés a différentes échelles, éliminant le recours aux
artificiels effets d’échelle.

L’équation mathématique obtenue pour la courbe granu-
lométrique conduit aussi a [’obtention d’une formule
mathématique pour la surface spécifique, Ss, d’un sol non
plastique (Chapuis et al., 2014), qui a été vérifiée avec
I’équation plus ancienne de Sg (Chapuis et Légaré, 1992).

4 Evaluation des capacités de la MDM

Pour vérifier la capacité de la MDM, on a fabriqué des
mélanges de trois sols a un seul mode (gravier, sable silt), avec
des proportions m; connues. Les valeurs des j; variaient entre
—8 et 3 et les valeurs des oj entre 0,24 et 2,82. On a vérifi€ si la
MDM pouvait récupérer les 3 modes des mélanges, les valeurs
des u; et oj et les trois pourcentages m;, donc les 8 paramétres.
Les résultats (Chapuis et al., 2014) ont confirmé cette capacité,
sauf lorsque 1’un des constituants représente moins de 2 % de
la masse solide totale. Cette imprécision semble liée au nombre
limité de points de la GSDC, qui peut aller de 6 (tamisage
seulement, granulométrie serrée) a 25 environ (tamisage et
sédimentation). Quand un des constituants représente moins de
2 % de la masse totale des solides, il est préférable de I’ignorer

Tableau 2. Résultats de I’analyse granulométrique d’un sable
stratifié.

Tamis US n° Taille (mm) % passant
4 4,75 100

6 3,35 100

8 2,36 98,1
10 2 92,2
12 1,7 83,3
14 1,4 76,7
16 1,18 74

18 1 64

20 0,85 52,2
25 0,71 37,7
30 0,6 31,1
35 0,5 26,2
40 0,425 23

50 0,3 12,4
70 0,212 1,95
100 0,2 0,15
140 0,1 0,106
200 0,03 0,074

et donc de passer de 3 a 2 modes dans la MDM (Chapuis et al.,
2014).

Pour améliorer la définition de la granulométrie, en
particulier dans les cas des sables stratifiés, on peut utiliser plus
de tamis que ceux demandés par les normes d’analyse par
tamisage. On verra cette possibilité dans la section 5 pour un
échantillon de sable stratifié.

Par comparaison, la granulométrie laser, qui utilise des
spécimens de petite taille (1 a 3 g), est connue pour donner des
pourcentages incorrects dans le cas de mélanges bimodaux
(Campbell, 2003). Par ailleurs, Leys et al. (2005), avec un
appareil « Coulter multisizer », ont trouvé que leur programme
numérique de décomposition éprouvait des difficultés quand
I’'un des deux constituants représentait moins de 10% de la
masse solide totale.

5 Exemple d’un échantillon de sable stratifié

Comme exemple, examinons le cas d’un échantillon
remanié de sable prélevé dans un aquifére stratifié. Si I’on
tamise avec seulement la série des tamis prescrits pour les
contrdles de qualité sur les chantiers, la granulométrie
manquera de précision. Cependant, comme le laboratoire
dispose de nombreux tamis métriques et US, on utilise ici la
série de tamis US du tableau 2.

Suivant la procédure en 5 étapes, on trace la densité de
probabilité expérimentale (Eq. (5), Fig. 3): elle donne trois
pics bien marqués. Les positions des pics aident a trouver des
valeurs préliminaires pour les espérances u; et les écart-types
o; (Eq. (4)). Celles-ci sont utilisées comme points de départ
pour trouver le meilleur ajustement avec la LSE. On reporte
ensuite les résultats de la LSE sur la courbe granulométrique
expérimentale (Fig. 4) ainsi que sur le graphe de la densité de
probabilité (Fig. 3).
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Fig. 4. Granulométrie d’un sable stratifié, beaucoup de tamis.

6 Exemple d’un aquifére stratifié

Le site se trouve sur le territoire de la ville de Sorel, a
environ 100 km au nord-est de Montréal, sur la rive droite
(Sud) du fleuve Saint-Laurent. Le terrain de 150 m x 150 m est
relativement plat. I1 fait partie de la plaine de débordement de
la riviére Richelieu, qui draine le lac Champlain et rejoint le
Saint-Laurent prés de Sorel. La stratigraphie comprend une
couche de 5,0 a 5,5 m de sable silteux, stratifi¢, qui repose sur
une épaisse couche d’argile Champlain.

Le site et son aquifére de sable stratifié ont été utilisés
comme site expérimental pour des classes d’étudiants et pour
quelques projets de recherche. Les essais réalisés in situ incluent

des relevés piézométriques, des essais de perméabilité, essais de
pompage, essais de traceur non réactif en écoulement
convergent, échantillonnages de 1’eau dans les piézometres, et
utilisation de diverses techniques géophysiques.

Pour I’investigation géotechnique, et I’installation d’une
trentaine de piézometres hydrauliques, un tubage lisse de
calibre NW a été enfoncé par battage dans le sol. L’intérieur a
été lavé a I’eau propre en utilisant exclusivement des jets
latéraux et des jets orientés vers le haut. L’eau de lavage était
injectée a faible pression et débit élevé, afin de remanier le
moins possible les sols situés sous le sabot de battage. Des
échantillons ont été prélevés avec une cuillére fendue standard.
Les indices de pénétration, entre 4 et 10, indiquaient une faible
compacité. Selon les analyses granulométriques les échantil-
lons contenaient de 20 % a 75 % de silt argileux, et a priori la
perméabilité prédite a partir de la granulométrie était faible.

On montre ici une application de la MDM pour I’ensemble
du site. Elle comprend d’abord la prédiction des valeurs de la
conductivité hydraulique, K, a petite échelle, a partir des
granulométries (Chapuis, 2004, 2012a, b). Elle inclut ’analyse
des valeurs de K a moyenne échelle, obtenues par les essais de
perméabilité in situ dans les piézométres. Elle finit avec la
prédiction de la conductivité hydraulique a grande échelle,
celle tirée d’un essai de pompage assez long pour atteindre et
maintenir un régime permanent.

Chaque échantillon de cuillére fendue était de couleur
uniforme. Le remaniement inhérent a ce mode d’échantillonnage
ne permettait pas de voir s’il y avait une stratification. Dans
certains cas, 1’échantillon avait été divisé en plusieurs parties,
parce que le laboratoire avait décelé une certaine variation dans
la consistance de 1’échantillon et dans la quantité de sable
présente.

LaMDM a été utilisée pour étudier les échantillons plusieurs
années aprés leur prélévement et analyses par tamisage et
sédimentation. La MDM a révélé que les échantillons étaient
bimodaux, mais que quelques-uns contenaient un peu de sable
grossier et de petit gravier, ce qui en faisait des échantillons a
3 modes (Chapuis ef al., 2014).

Pour les échantillons du forage 14-45, les analyses
granulométriques brutes sont montrées dans la figure 5. Les
résultats de la décomposition modale apparaissent dans la figure
6. On trouve que la composante fine a quelques variations selon
la profondeur dans ce forage (Fig. 7), mais que le sable est plus
régulier et toujours trés uniforme (écart-type inférieur a 0,5).

Des résultats semblables ont été trouvés pour les 125 échan-
tillons de sol analysés pour ce site et ’ensemble des forages. Pour
estimer la conductivité hydraulique horizontale, paralléle aux
strates, on a utilisé les équations classiques des sols stratifiés. La
valeur résultante est contr6lée entiérement par la valeur K du
sable fin, qui a été prédite par la méthode de Chapuis (2004). La
distribution des valeurs de K ainsi prédites a petite échelle est
tracée dans la figure 8. La distribution des valeurs de K obtenues
par des essais de perméabilité a niveau variable dans les
piézométres (Dallaire, 2004) est aussi montrée dans la figure 8.

Par expérience, les valeurs K obtenues par essais de
pompage sont habituellement situées entre le 60° et le 80°
percentiles de la distribution des valeurs K obtenues par
des essais de perméabilité in situ correctement réalisés et
correctement interprétés (Chapuis, 2013). Ces percentiles sont
tracés sur la figure 8, avec les valeurs moyennes de K selon les
essais de pompage.
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Fig. 5. Granulométries des échantillons récupérés dans le forage
14-45.
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Fig. 6. Décomposition modale des échantillons récupérés dans le
forage 14-45.

La distribution des valeurs K obtenues par les essais
de perméabilité dans les piézométres (échelle moyenne)
se situe nettement en dessous des valeurs K tirées d’essai
de pompage (Fig. 8). On pourrait en conclure que cet
aquifére présente un effet d’échelle. Cependant, la distribu-
tion des valeurs de K a petite échelle correspond bien aux
valeurs de K a grande échelle (pompage, Fig. 8). On peut
donc conclure que cet aquifére ne présente pas d’effet
d’échelle.

Comment expliquer la différence entre les prédictions a
petite échelle et les mesures a échelle moyenne? Cette
différence est liée a la stratification fine de la formation.
Dallaire (2004) a essayé¢ de «développer» les piézometres
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Fig. 7. Espérances et écart-types des deux modes identifiés dans le
forage 14-45.
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Fig. 8. Distributions des valeurs K, & petite échelle et moyenne
échelle, et comparaisons avec la valeur de K a grande échelle
(pompage).

hydrauliques pour éliminer les fines particules adjacentes au
sol filtre et a la crépine, mais le développement s’est avéré
inefficace. Il en est résulté que les valeurs de K a échelle
moyenne ont sous estimé les valeurs K de pompage (Fig. 8) par
un facteur de 2,5, a cause du beurrage des parois forées par les
couches de sols fins, pendant le forage et pendant I’installation
des piézométres.

Comme le sable est stratifié horizontalement, les valeurs
de K a petite échelle dans le sens horizontal, agissent
in situ en paralléle. La composition donne alors a grande
échelle :

K (grande échelle) = exp(wyx + 0.507,)- (7)
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L’équation (7) montre que les valeurs de K qui sont
supérieures a ’espérance w, x ont plus de poids dans le débit
total (& grande échelle) que les valeurs de K qui sont inférieures
a I’espérance.

Pour le site de Sorel, la distribution des valeurs K prédites a
petite échelle peut étre décrite par un seul mode approxima-
tivement avec 1 =—5,395 et 07 =0,570. L’équation (7) prédit
alors une valeur K (grande échelle) de 5,34 x 107> cm/s, en
accord avec la valeur moyenne mesurée par les essais de
pompage, qui est de 5,7 x 107> cm/s.

Pour ce site, la MDM a permis de mieux décrire la couche
supérieure des sédiments récents d’origine fluviatile. Celle-ci
comprend des strates centimétriques de sable fin et de silt
argileux. Le sable fin a été déposé lors des grandes crues, par de
I’eau a faible vitesse (dans la plaine de débordement), et le silt
argileux a été déposé dans des étangs temporaires entre deux
crues majeures. Des excavations réalisées sur le site ont permis
d’évaluer a 1 cm 1’épaisseur moyenne des strates. La couche
supérieure est ainsi formée d’environ 500 a 550 strates.
Considérant que la déposition des sédiments a débuté il y a
environ onze mille ans suite a la derniére déglaciation, on en
déduit que les crues majeures ont été espacées en moyenne
d’environ 11000/[(500 a 550)/2] années, soit environ
40 années.

Par ailleurs, la MDM a permis de confirmer que les strates
de sable fin étaient continues et que toute excavation sur le site
pourrait étre asséchée par un systéme de pointes filtrantes,
comme I’ont démontré des essais de pompage réalisés dans un
piézometre de 5 cm de diamétre.

7 Discussion

11 est difficile de discuter dans un article tous les aspects de
la méthode de décomposition modale pour les granulométries,
d’une part, et pour la distribution de tout autre parametre,
d’autre part. Le lecteur intéressé pourra trouver plus
d’information dans un ouvrage (Chapuis, 2016) sur 1’analyse
des granulométries et d’autres groupes de données. Des
méthodes détaillées sont fournies avec des exemples, des
images de fichiers informatiques avec des instructions, pour la
conductivité hydraulique saturée, Ky, la porosité in situ, la
courbe de rétention capillaire, et la conductivité hydraulique
non saturée, K nsat

Le livre insiste sur les processus de contrdle de la
qualité, qui devraient &tre utilisés dans tous les projets
d’ingénierie, en particulier pour les valeurs de conductivité
hydraulique saturée, K, de porosité n, de teneur en
eau volumique 6(u,,), et de conductivité hydraulique non
saturée, K., Aprés quelques rappels et mises au point, cet
ouvrage présente les essais requis pour établir la gamme des
porosités que peut prendre un sol, puis traite de 1’analyse
granulométrique et de la décomposition modale des courbes
granulométriques, avec I’extraction du nombre de strates
présentes dans 1’échantillon, leurs pourcentages respectifs, et
leurs granulométries respectives. Des exemples sont fournis
pour utiliser la MDM avec un chiffrier. Certains points sont
par la suite développés: comment estimer la surface
spécifique d’un sol non plastique et celle d’un sol plastique,
comment estimer la qualit¢ des échantillons, et comment
évaluer la valeur in situ de la porosité, ce qui nécessite de

connaitre la granulométrie, la forme des particules, et un
indice de résistance mécanique du sol (pressiométre,
pénétromeétre...). L’ouvrage présente alors les méthodes qui
sont fiables pour prédire la valeur de K, avec leurs gammes
d’utilisation.

Des exemples sont ensuite présentés pour illustrer la
prédiction de K, dans le cas des aquiféres, et pour un tapis
d’argile compactée. On explique aussi comment prédire la
courbe de rétention d’eau d’un sol. Plusieurs méthodes sont
présentées, incluant les plus récentes pour les sols a
granulométries grossiéres (Chapuis ef al., 2015). L’ouvrage
présente des exemples de prédictions de la courbe de rétention
d’eau, explique comment prédire la conductivité hydraulique
non saturée de différents sols, comment prédire la porosité
effective, n,, et la dispersivité longitudinale, «;, dans des
alluvions stratifiées, deux paramétres essentiels pour les essais
de traceurs et la migration des contaminants. L’ouvrage
explique enfin comment évaluer le risque d’érosion interne
dans un sol, et comment utiliser la MDM pour quantifier la
migration des solides.

8 Conclusion

La MDM se révele utile pour analyser les grands
ensembles de courbes granulométriques, pour en extraire
des caractéristiques, des tendances, et examiner diverses
hypotheéses, telles que la stratification interne de la formation,
I’influence de la méthode de forage et de la méthode
d’échantillonnage sur la qualité de 1’échantillon, etc. Utiliser
la décomposition modale nous fait examiner les courbes
plus en détail, afin de mieux les comprendre. Cependant,
la méthode d’ajustement de courbe, par les moindres carrés,
ne devrait pas é&tre utilisée comme une boite noire.
L’utilisateur doit interpréter les résultats de la décomposition
modale de maniére a répondre aux questions sous étude.
Il doit aussi utiliser des informations complémentaires
pour obtenir une interprétation sensée, cohérente, des
conditions in situ.

La MDM est aussi trés utile pour analyser tout grand
ensemble de données expérimentales, obtenues au laboratoire
ou sur le terrain. Par exemple, & partir de la MDM d’une
granulométrie, on peut prédire la conductivité hydraulique
saturée, Ky, du sol échantillonné, en tenant compte de sa
stratification, détectée et quantifiée par la MDM de la GSDC
(Chapuis, 2016). La petite échelle est celle des échantillons
prélevés par les sondages. L’échelle moyenne est celle des
essais de perméabilité in situ, en cours de forage ou dans des
piézomeétres. La grande échelle est celle des essais de
pompage. On peut ensuite utiliser la MDM pour analyser
les distributions des nombreuses valeurs de K, a petite échelle
et a moyenne échelle, et en tirer des prédictions réalistes pour
la valeur de K, & grande échelle, qui sera obtenue par essais de
pompage (aquifére) ou par un essai de débit de fuite a grande
échelle dans le cas d’un bassin rendu étanche par un tapis
d’argile compactée.
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